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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

ESPECIFICACOES TECNICAS

RESUMO

Este documento fixa a sistematica utilizada na execugdo de obras do PROJETO: RUA
DA FELICIDADE — CANAL DO COROADO.

SUMARIO

OBIETIVO
CONDICOES GERAIS
CONDICOES ESPECIFICAS

1. Instalacdo da Obra

2. Administracao Local
3. Servigos Preliminares
4. Drenagem

5. Galeria

6. Escadaria

OBIJETO

Especificar detalhadamente todos os servigos e materiais a serem utilizados durante
o0 PROJETO: RUA DA FELICIDADE — CANAL DO COROADO

CONDIGCOES GERIAIS

Os servigos contratados serdo rigorosamente de acordo com estas especificacbes e
demais elementos anexos a este processo.

INSTALAGAO DA OBRA

Canteiro de obras

O CONTRATADO deverd providenciar o canteiro de obras, de acordo com as
recomendacdes da NR18, contendo escritérios, vestidrios, sanitarios, almoxarifado,
refeitério, depdsitos e demais ambientes para a sua completa instalagdo durante a
execucao da obra.

Os projetos dos barracdes deverao ser fornecidos pelo CONTRATADO e submetidos a
aprovagao prévia da FISCALIZACAO.

Serdo de responsabilidade do CONTRATADO todas as ligacGes provisérias necessarias,
tais como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instala¢gdes provisérias
deverdo ser feitas de acordo com as normas municipais vigentes.
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Serd medido por area efetivamente construida e aprovada pela FISCALIZACAO com
base na proje¢do horizontal de suas paredes externas. Qualquer acréscimo nos
guantitativos especificados na planilha devera ser previamente autorizado pela
FISCALIZACAO.

Sinalizagao

A placa indicativa de obra devera ser em chapa de a¢o galvanizado montada em
estrutura de madeira, pintada com tinta esmalte sintético, contendo as principais
caracteristicas do contrato, com nome da obra, érgdo contratante e valor investido,
conforme modelo a ser apresentado pela SEMOSP. Suas dimensdes deverao ser de, no
minimo 2,00 x 1,50 m (base x altura), em local visivel, de acordo com as exigéncias do
CREA/MA e da Prefeitura de S3o Luis — MA.

Taxas de orgdos

Devera providenciar junto ao CREA ou CAU as anotac8es/registros de
responsabilidade técnicas — ART’s referente ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 6496/77;

ADMINISTRAGAO LOCAL

Sob esta denominacdo abriga-se o responsavel técnico pela condugdo dos servicos e
encarregado conforme abaixo:

Serd constituida a equipe por: Engenheiro civil, encarregado geral, técnico em
seguranca do trabalho, almoxarife e vigia noturno.

O servigo contratado sera dirigido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscrito
no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo.

Sera devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional do seu
engenheiro/arquiteto, adquirida na supervisdo de servicos de caracteristicas
semelhantes a CONTRATADA.

A SEMOSP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do engenheiro/arquiteto
responsavel desde que verifique falhas que comprometem a estabilidade e qualidade
dos servicos, inobservancia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes
deste Projeto Basico, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliqguem
prorrogacao do prazo final do servigo.

Todo o contato entre FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera procedido através do
engenheiro (preposto do contrato). Eventualmente, o contato podera ser realizado
por outro engenheiro do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua
autonomia para decisdes técnico-administrativas rotineiras.

SERVICOS PRELIMINARES
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Demolig¢des e retiradas

As demoli¢Oes necessarias serdo efetuadas dentro de mais perfeita técnica. Todo local
onde estiver prevista a demolicdo, a CONTRATADA devera tomar as seguintes
providéncias:

Transportar o material oriundo das demolicdes para local determinado pela
fiscalizacdo, ficando o transporte a cargo da CONTRATADA,;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para local apropriado
determinado pela FISCALIZACAO;

Ficara a cargo da CONTRATADA a carga, descarga e espalhamento para local fora do
sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoli¢Ges.

DRENAGEM
Generalidades

Drenagem é qualquer interferéncia que vise dirigir, canalizar, conter parcialmente,
dissipar, dar protecdo contra as aguas existentes no solo, sobre o solo e que caem no
solo.

Na engenharia, a drenagem é um dos pontos mais vulneraveis porque esta sujeita a
calculos totalmente empiricos baseados em estatisticas onde pode e acontecem
desastres constantes. Assim, nunca se deve subestimar um projeto de drenagem e sé
efetuar mudancas conscientes e seguras de que elas serdo benéficas a uma solugdo
definitiva.

Escavagao de vala

A escavacdo para este tipo de servico devera ser feita de forma manual ou com
equipamento especifico e adequado para a execugdo do servigo.

A escavacgdo deve ser manual somente quando as dimensdes ou a localiza¢cdo da obra
nao permitirem a escavacdo mecanica.

As valas devem ser abertas com as dimensdées e nas posi¢cdes estabelecidas no projeto,
no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal minima do fundo
de 1%, exceto quando indicada em projeto.

O material escavado pode, a critério da fiscalizacdo, ser reservado, no todo ou em
parte, para posterior aproveitamento. Quando ndo ocorrer a reserva, o material deve
ser transportado para o depdsito de material excedente.

A escavagdo serd executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e
economia, em funcdo do volume de material a remover e das dimensdes, natureza e
topografia do terreno.

Transporte

O transporte de terra podera ser feito de diversas maneiras e veiculos. Assim o
préprio equipamento que escava podera transportar o material.
O transporte de material divide-se em:
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e Manual: Carros de mao, baldes, padiolas. Na sua maioria, estes itens estarao
inclusos nos servigos principais, a ndo ser quando houver indicagao especifica para
tal.

e Mecanico: Sera feito por caminhdes basculantes, “dumper”, “moto-scrapers”, etc.

Reaterro de vala

O reaterro de valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, e deverad ser
executado de modo a oferecer condi¢cdes de seguranga as estruturas e as tubulagdes
e bom acabamento da superficie.

O reaterro de valas para assentamento das canalizagdes compreende um primeiro
aterro e um aterro complementar.

O reaterro das valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes mostradas
em projeto.

O material de reaterro devera ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as
juntas expostas, até a pressurizacdo da linha para testes de estanqueidade.

GALERIAS
Formas

Deverdo ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
dimensdes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas e que apresente uma
superficie lisa e uniforme.

Deverdo ser projetadas de modo que suportem os efeitos do lancamento e
adensamento do concreto.

As dimensodes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente.

Nas formas para superficies aparentes de concreto, o material a ser utilizado devera
ser a madeira compensada plastificada, as chapas de aco ou as tabuas revestidas com
laminas de compensado plastificado ou com folhas metdlicas. Para superficies que ndo
ficardo aparentes, o material utilizado podera ser a madeira mista comumente usada
em construgdes ou as chapas compensadas resinadas.

Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas, mantendo-se as superficies
Umidas, mas ndo encharcadas.

Os escoramentos para o concreto armado deverdo ser executados com barrotes de
madeira de lei de primeira qualidade, escoras de eucalipto ou estruturas tubulares.
Ndo serd permitido o uso de outra madeira rolica além do eucalipto para o
escoramento de vigas e lajes.

A Contratada deverd apresentar, previamente, um projeto de escoramento e de
reescoramento a ser aprovado pela Fiscaliza¢do e pelo calculista da estrutura.

As formas s6 poderdo ser retiradas quando o concreto ja se encontrar suficientemente
endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Esse prazo ndo devera ser
inferior a:
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. 03 dias para a retirada das formas laterais;

. 14 dias para retirada das formas inferiores, permanecendo as escoras principais
convenientemente espacadas e 21 dias para a retirada total das formas e
escoras.

Armacao

O corte, estiramento e dobramento das barras de acodoce deverdo ser executados
a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescricdes da ABNT.

A barras de aco cortadas e dobradas, quando ndo aplicadas imediatamente, serdo
numeradas e etiquetadas de acordo com os nimeros da prancha e de sua posi¢do no
projeto estrutural.

Deverdo ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo.
Quando da liberacdao de frente de servico para sua aplicacdo, caso a armadura
apresente-se suja ou desenvolvendo processo de corrosao, deverd ser limpa com
escova de aco e jato de dgua antes de sua utilizagao.

Cabera a Fiscalizagdo definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma,
antes de liberar a sua utilizagao.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas
posi¢cOes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos conforme modelos
abaixo, ou ainda sobre pecas especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a
garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das
formas.

As barras de aco deverdao ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18
(9,6g/m) ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o
afastamento necessarios entre elas.

Concreto Simples — Fck = 30 Mpa

A execucdo dos concretos deverd obedecer rigorosamente as especificacbes e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses
concretos.

Para fabricacdo no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semi-automatico, que garanta a medicdo e a exata
proporc¢do dos ingredientes.

Os materiais deverao ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte
da dgua de amassamento seja introduzida antes dos materiais secos na seguinte
ordem: primeira parte do agregado graudo; em seguida o cimento e a areia; o restante
da agua; e, finalmente, a outra parte do agregado graudo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverdo ser
determinadas em volume. As quantidades de cimento e dgua de amassamento serdo
medidas em peso.
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A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento.

Os sacos de cimento que, por qualquer razao, tenham sido parcialmente usados, ou
gue contenham cimento petrificado, serao rejeitados.

Os aditivos serdo misturados a 4gua em quantidades certas, antes do seu lancamento
no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as recomendag¢des do
fabricante.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tenham
sido colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a 1,5 minutos, variando de acordo
com o tipo de equipamento utilizado.

O periodo de tempo entre a saida da betoneira e o langamento do concreto, serd
conforme a NBR-6118.

Antes do lancamento, a Fiscalizagdo fara a verificacdo da montagem exata das formas
e sua limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de madeira,
observard seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificagdes das Normas Brasileiras.

O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido, entre o
fim do preparo e o fim do lancamento, intervalo superior a uma hora. Quando for
utilizada agitacdo mecanica adicional, esse prazo sera considerado a partir do fim da
agitacdo. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado de
acordo com a especificacao do fabricante e desde que o concreto nao tenha iniciado
o processo de pega, o que pode ser evidenciado pela elevacdao de sua temperatura.

A CONTRATADA deverd apresentar um estudo que estabeleca os Planos de
Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos, os locais
de interrupgdo forcada da concretagem (juntas), que deverdo ser aprovados pela
Fiscalizacdo e pelo calculista da estrutura.

O concreto deverd ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se
obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se a criagcdo de vazios e de bolhas de
ar na sua massa.

O concreto, para atingir sua resisténcia total, devera ser curado e ter sua superficie
protegida adequadamente contra a acdo do sol, do vento, da chuva, de aguas em
movimento e de agentes mecanicos.

A cura deverd continuar durante um periodo minimo de 7 dias apds o langamento,
conforme NB-1/NBR- 6118 da ABNT.

A agua para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada para o
preparo do concreto.

Langamento do concreto

Antes do lancamento, a Fiscalizagdo fara a verificacdo da montagem exata das formas
e sua limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de madeira,
observard seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificacdes das Normas Brasileiras.
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Serdo verificadas, também, as condi¢des de trabalhabilidade do concreto (“Slum p
Test”) e serdo moldados Corpos de Prova para a verificacdo de sua resisténcia a
compressdo depois de endurecido

O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido, entre o
fim do preparo e o fim do lancamento, intervalo superior a uma hora. Quando for
utilizada agitacdo mecanica adicional, esse prazo sera considerado a partir do fim da
agitacdo. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado de
acordo com a especificacdo do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado
o processo de pega, o que pode ser evidenciado pela elevacdao de sua temperatura.
Em nenhuma hipdtese se fara o langamento apds o inicio da pega, nem sera permitida
a redosagem.

ESCADARIA
Alvenaria

Sera executada alvenaria de % vez ou conforme projeto.

As alvenarias de elevagdo com assente de % vez serdo executadas com tijolo ceramico
furado na horizontal, preferencialmente com junta de 10mm, observando o
nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverao ser de primeira qualidade.

As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo
espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o reboco
adira perfeitamente.

A ligacdo da alvenaria com concreto armado em pilares serd executada através de
esperas de ferro diametro 4,2mm previamente fixados a cada 38cm aproximadamente
qgue corresponde a duas fiadas de tijolos.

Argamassas

As argamassas deverdo ser misturadas até a obtencdo de uma mistura homogénea.

O cimento deverd ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado
volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente.

A areia podera ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro,
dimensionado de acordo com o seu inchamento médio.

A quantidade de 4gua serd determinada pelo aspecto da mistura, que devera estar
coesa e com trabalhabilidade adequada a utilizagao prevista.

Deverd ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa,
a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

O procedimento para a execu¢do das argamassas devera obedecer ao previsto deverd
obedecer ao previsto na NBR 7200 Revestimentos de paredes e tetos com argamassas
- materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

Sé serd permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada
vez, e quando autorizado pela Fiscalizacdo

A argamassa de emboco / reboco deverd ser preparada de acordo com as
recomendacgdes constantes nesta Especificagao.
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